
SOCIETE JANVIER

Prod.Min BOSS SCMK-Mn COMMUS KCC MKM MUMI SICOMINES METALKOL TFM

Marchands MINING

Matte de 

Cuivre 244.45

Concentré de 

Cuivre 1536.39 8854.5

Hydroxyde de 

Cobalt 7159.67 89.9 2530.15

Cathode de 

Cuivre 2424 19185.34 1738.58 11030.58 6746.61 2615.58 10174.7

Cathode de 

Cobalt

Scraps de 

Cuivre 246.89 357.26

Concentré de 

Cobalt

Carbonate de 

Cobalt 662.11

Concentré 

CuCo

Cuivre Noir 1875.9

Concentré de 

Mn 917.89

SOCIETE FEVRIER

Prod.Min BOSS SCMK-Mn COMMUS KCC MKM MUMI SICOMINES METALKOL TFM

Marchands MINING

Matte de 

Cuivre

Concentré de 

Cuivre 3256.11 7100.25

Hydroxyde de 

Cobalt 64.28 496.71 8035.74 6131.5

Cathode de 

Cuivre 1576.5 17130.79 1704.44 10042.5 7659.12 4355.38 12012.59

Cathode de 

Cobalt

Scraps de 

Cuivre 339.23 32.2

Concentré de 

Cobalt

Carbonate de 

Cobalt 451.44

Concentré 

CuCo

Cuivre Noir 2862.92

SYNTHESES TRIMESTRIELLES DES EXPORTATIONS, TRANSFERT ET INTERSITES DES PRODUITS MINIERS MARCHANDS POUR 

L'ANNEE 2019 PREMIER TRIMESTRE                                                                                                                                                      

TABLEAU GRAPHIQUES DES EXPORTATIONS POUR LES INDUSTRIELS DE CATEGORIE PE EN TONNES PAR MOIS



SOCIETE MARS TOTAUX
TRIM.

Prod.Min BOSS SCMK-Mn COMMUS KCC MKM MUMI SICOMINES METALKOL TFM

Marchands MINING

Matte de 

Cuivre 995.1 244.45
Concentré de 

Cuivre 2008.51 10661.05 10390.89
Hydroxyde de 

Cobalt 439.36 8314.25 5128.4 9779.72
Cathode de 

Cuivre 252 19512.94 1249.76 7632.26 6609.16 4284.33 14849.47 53915.39
Cathode de 

Cobalt 0
Scraps de 

Cuivre 359.77 604.15
Concentré de 

Cobalt 0
Carbonate de 

Cobalt 661.43 662.11
Concentré 

CuCo 0
Cuivre Noir 1928.9 1875.9

718.83 917.89

TRANSFERT

KIMIN : 390 tonnes ( Concentré de Cobalt)

INTERSITE


